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Verlegeanleitung Stegplatten

Allgemeine Verlegehinweise

LAGERUNG

Méaglichst in Innenrdumen lagern. Bei Lagerung im AuBen-
bereich unbedingt beachten: Stegplatten vor Regen und
Sonneneinstrahlung schiitzen! Fiir daraus resultierende
Schaden tibernehmen wir keine Haftung! Im Freien mit einer
weilen PE-Folie abdecken, um Verformungen/Verfarbungen
und Rissbildung durch Hitzestau zu vermeiden. Der Unter-
grund muss immer absolut plan sein.

UNTERKONSTRUKTION

Die Unterkonstruktion sollte verwindungsarm sein (bei Holz-
konstruktionen Leimbinder verwenden). AuBerdem ist zwi-
schen den Platten und den Querunterstiitzungen ein Abstand
von mind. 10 mm einzuhalten. Um ein streifenweises Aufhei-
zen der Stegplatten zu vermeiden, sind die den Stegplatten
zugeneigten Flachen (Oberflachen der Unterkonstruktion,
Abdeckungen) reflektierend mit Reinaluminium- Kebeband
anzulegen. Der Anstrich der Unterkonstruktion muss vor
dem Verlegen der Platten abliiften/trocknen. Weich-
PVC, Insektensprays und Isungsmittelhaltige Farben diirfen
nicht in der N&he von Stegplatten verarbeitet werden
(chemische Unvertrédglichkeit). Ferner sollten Dammstoffe,
Verschalungen und Schaumstoffe nicht in unmittelbarem
Kontakt zur Bedachung angebracht werden. Innenrollos
sollten auf der Ober seite weil oder silber sein und minde-
stens 12 cm Plattenabstand haben.

Bei Nichtheachtung o. g. Hinweise besteht die Gefahr von
Risshildung, Verformung und Verfarbung!

BEGEHEN

Fiir Ihre Sicherheit und gegen Schéden an den Stegplatten
ist das Begehen nur auf Holzbohlen o. &. erlaubt, die vor-
zugsweise {iber den tragenden Elementen der Unterkon-
struktion platziert sind. An steilem Gefélle werden festge-
bundene gepolsterte Leitern oder Geriiste benétigt.

STIRNSEITENVERSCHLUSS Platten an den oberen
Stirnseiten mit Reinaluminium Klebe- band abdichten! An
den unteren Stirnseiten (Traufseiten) nur so dicht, dass
ggf. Kondenswasser ablaufen kann. Das Anti-Dust Tape
stellt dies sicher.* Beide Seiten werden zu-sétzlich mit dem
Alu-Abschlussprofil verschlossen. Montie-ren Sie an der
unteren Stirnseite das Alu-Abschlussprofil mit
Ablaufbohrungen.

DACHNEIGUNG

Die Dachneigung muss mindestens 5° =9 cm/m betragen,
damit die Dichtigkeit der Profilsysteme gewahrleistet ist und
kein Regenwasser im Stirnseitenbereich eindringen kann —
Gefahr von Algenbildung. Die Platten sind im Traufenbereich
durch Profilabschlusswinkel g egen Abrutschen zu sichern.
Stegrichtung istimmer in Wasserlaufrichtung.

SAGEN

Sédgeschnitte sollten nur mit Anschlag vorgenommen wer-
den. Schnelllaufende Tisch- und Handkreisségen eignen
sich besser als Stichségen. Ségeblatter sollten denen ent-
sprechen, die in der Metallverarbeitung verwendet werden.
Die Platten sind fest einzuspannen, um ein Flattern zu ver-
meiden. Rauhe Sdgeschnitte miissen entgratet werden (an-
sonsten Gefahr von Rissbildung). Sdgeschnitte mit Druck-
luft ausblasen — niemals mit Wasser ausspiilen (ansonsten
Gefahr von Algenbildung).

REINIGUNG

Zum Reinigen von Stegplatten geniigen Wasser und ein
sauberer Schwamm. Bei stérkerer Verschmutzung kdnnen
im Haushalt iibliche Reinigungsmittel fiir Kunststoffe ver-
wendet werden. Um Kratzer zu vermeiden, keine scheu-
ernden Materialien verwenden.

*PFETTENABSTANDE siehe Skizze 1, Seite 43

Fiir die Abstdnde der Unterkonstruktion quer zur Stegrich-
tung (bei Belastung 750 N/m? der ringsum aufliegenden
Stegplatten gilt der folgende Wert:

Bei 980 mm breiten Platten

1 Polycarbonat Stegplatte 4, 6, 10 mm Max. 1500 mm
2 Polycarbonat Stegplatte - 16 mm Max. 3500 mm
3 Polycarbonat Stegplatte - 16 mm - Eiskristall Max. 5000 mm
4 Polycarbonat Stegplatte - 16 / 20 mm Max. 5000 mm
5 Polycarbonat Stegplatte - 16 / 32 mm Max. 6000 mm
6 Polycarbonat Stegplatte - 16 / 20 mm - Sonnenrefl. ~ Max. 5000 mm
7 Polycarbonat Stegplatte - 16 / 28 mm Max. 5000 mm
8 Polycarbonat Stegplatte - 16 mm - Anti-Hagel Max. 5000 mm
9 Acryl Stegplatte - 16 / 32 mm Max. 6000 mm
10 Acryl Stegplatte - 16 / 96 mm Max. 3500 mm
11 Polycarbonat Stegplatte - 25 mm Max. 5000 mm
Bei 1200 mm breiten Platten Alle Versionen: Max. 2000 mm

*Fiir Regionen mit geringen Schnee/-Windlasten. Fiir Regionen mit hohen Belastungen miissen die Absténde um
10 - 20% reduziert werden. Detaillierte Informationen hierzu erhalten Sie bei lhrem zusténdigen Bauamt und Statiker.

SPARRENABSTANDE siehe Skizze 1, Seite 43

Stegplatten dehnen sich bei Feuchtigkeit und Wérme aus.
Je m Plattenldnge sollte mit ca. 6 mm gerechnet werden.
Richtung Mauerwerk muss die Léngsausdehnung beriick-
sichtigt werden und iiber das Alu-Wandanschlussprofil
tiberdeckt werden. Bei Verwendung von Verbin-
dungsprofilen gilt fiir den Sparrenabstand die Faustregel:
Sparrenabstand = Plattenbreite + 25 mm. Diese Angabe
beinhaltet das notwendige Dehnungsspiel in der Breite.

SCHUTZFOLIE

Die Stegplatten sind werkseitig mit PE-Folie vor Verkratzen
geschiitzt. Diese Schutzfolien sind nach dem Einbau der
Platten abzuziehen. Hierbei muR gleichzeitig eine Kontrolle
der verbauten Ware erfolgen! Nicht abgezogene Schutzfolie
ldsst sich spéter nur sehr schlecht oder gar nicht entfernen!
Bei der Verlegung von Polycarbonat Stegplatten Steg-
platten beachten: Es besteht ein einseitiger UV-Schutz — die
UV-geschiitzte Seite muss nach oben verlegt werden, um
ein Vergilben/Verfarben der Platte zu vermeiden. Die UV-
geschiitzte Seite ist an der beschrifteten Schutzfolie erkennbar!
Bei der Verlegung von Polycarbonat Stegplatten
Stegplatten beachten: Es besteht eine einseitige No Drip
Beschichtung. Diese Seite muss nach oben verlegt werden
und ist an der beschrifteten Schutzfolie, sowie der
aufgedruckten Pfeilrichtung erkennbar.

ALLGEMEINES

Kléren Sie vor Einbau, ob behdrdliche Genehmigungen erforderlich sind! Unsere Anleitungen
sind Empfehlungen, die auf jahrelangen Erfahrungen beruhen. Sie entsprechen unserem neu-
esten Wissensstand, begriinden jedoch keine Verantwortung unsererseits. Diese tragt fiir Ausfiih-
rung und Konstruktion der ausfiihrende Unternehmer.

Feuchte Luft, die in die Hohlkammern eindringt, kann zu deren Beschlagen und zu Bildung von
Kondenswasser fiihren. Die Bildung von Kondensat in den Kammern der Stegplatten ist nicht
vermeidbar, da Acrylglas und Polycarbonat geringfiigig gas- und dampfdurchléssig sind. Somit
ist ein Beschlagen der Hohlkammern durch eindringende feuchte Luft kein Reklamationsgrund.
Material und Funktion der Stegplatten werden davon jedoch nicht beeintrachtigt.

Knackgerdusche durch Ausdehnung der Platten kénnen entstehen, aber durch Verlegung in

Profilsy dert werden.

Durch den Einsatz von unterschiedlichen Rohstoffen kinnen bei einzelnen Kommissionen Farb-
abweichungen auftreten. Leichte Einschliisse und schwarze Stippen in den Platten sind produk-
tionsbedingt und stellen keinen Reklamationsanspruch dar.

Werkseitige MaRtoleranzen: + 3% in Lange/Breite.

Bei Breitenzuschnitten kdnnen sich die Stegplatten werfen und durchhéngen.

Die Verfarbung der pr Rol ini ofilei st e in n aturgesetzlicher V organg
(ahnl. der Verfarbung von Kupfer durch patinieren). Das anfanglich weiBe Aluminiumoxid

wird sich durch Dreck und Staub unansehnlich schwarz farben! Falls diese Verfarbung
nicht gewiinscht ist, miissen die weiBen Profile (z. B. Klemmdeckel) verbaut werden oder die
Profile bauseits vorbehandelt und dann eloxiert oder beschichtet werden. Leichte Kratzer
sind produktionsbedingt und stellen keinen Reklamationsanspruch dar.

Eine geringfiigige Verénderung der Aluminium-Profile behalten wir uns vor.
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Verlegeanleitung Vorbereitung der Stegplatten

Stegplatten

n Sparren

mind. 5° Gefélle
(siehe auch Dachneigung)
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1. TRANSPORTSCHUTZFOLIE
Die Stegplatten werden im unteren Bereich (an beiden Plattenstirnseiten) von der
Trans-portschutzfolie befreit.

2. SCHUTZFOLIE

Die beidseitig aufgebrachte Schutzfolie wird an beiden Seiten rundherum ca. 5 cm vom
Rand entfernt. Bitte die Schutzfolie vor Fertigstellung nicht komplett entfernen. Sie bietet
den Stegplatten wahrend der Montage einen Schutz vor Verkratzung und zeigt auch die
Verlegerichtung an (siehe auch Seite 42 — Schutzfolie).

3. ANTI-DUST TAPE

Zur Abdichtung der unteren Stegplattenstirnseiten muss nun das Abdichtungsband
Anti-Dust Tape aufgeklebt werden. Vorher miissen scharfe Kanten bei den Stegplatten
entfernt werden. Nur fiir Polycarbonat Stegplatten verwenden. Fiir Acryl Stegplatten
nicht geeignet.

Das Band sollte faltenfrei und gleichmaRig (pro Seite min. 10 mm) auf den Platten zentriert
werden. Die Alu-Abschlussprofile (siehe Punkt 4) miissen das Anti-Dust Tape soweit ab-
dichten, dass keine direkte Sonneneinstrahlung erfolgen kann.

4. ALU-ABSCHLUSSPROFIL

Die Stegplatten werden an den unteren Stirnseiten mit dem Abschlussprofil
verschlossen, um das Verschmutzen der Hohlkammern durch Algen- und Moosbildung
zu verhindern. Das Abschlussprofil muss vor der Montage zuséatzlich am untersten Punkt
mit Ablaufbohrungen ausgeriistet werden, damit Kondensat besser abgefiihrt werden
kann. Wir bieten ab 2020 Abschlussprofile mit Ablaufbohrungen in 980 + 1200 mm Breite,
in pressblanker Ausfiihrung an.

Nun werden die Abschlussprofile am unteren Plattenende aufgesetzt. Die Ober-kante der
Abschlussprofile wird nun mit dem Spezialsilicon versiegelt. Die Silicondampfe diirfen
nicht in das Platteninnere eindringen (Rissgefahr durch chemische Unvertréglich-keit).
Beim Einsatz einer Regenrinne muss die Stegplatte inkl. Alu-Abschlussprofil 1/3 in die
Regenrinne hineinragen.

5. REINALUMINIUM-KLEBEBAND

Zur Abdichtung der oberen Stegplattenstirnseiten muss nun das Reinaluminium-Klebe-
-~ band aufgeklebt werden. Vorher miissen scharfe Kanten bei den Stegplatten entfernt

werden. Das Band sollte faltenfrei und gleichmaRig (pro Seite mind. 8 mm) auf den Platten

zentriert werden.

6. ALU-ABSCHLUSSPROFIL

Die Stegplatten werden an den oberen Stirnseiten mit dem Abschlussprofil ver-
schlossen, um das Verschmutzen der Hohlkammern durch Algen- und Moosbildung zu
verhindern.
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PROFILABSCHLUSSWINKEL

Das Unterprofil vom 2-teiligen Komplettsystem wird um 180° gedreht und am unteren
Ende mit einer Bohrung versehen. Die Profile sind hierzu mit einer Bohrnut ausgeriistet.
Bei Bedarf kann der Profilabschlusswinkel (Bremswinkel) mit einer Zange auf die
gewiinschte Lange abgekniffen werden. Nun wird der Profilabschlusswinkel
(Bremswinkel) an der unteren Profilstirnseite vor Kopf verschraubt und wieder um 180°
gedreht.

UNTERKONSTRUKTION

Bevor die Unterprofile auf der Unterkonstruktion befestigt werden, ist folgendes vorzube-
reiten: Um ein streifenweises Aufheizen der Stegplatten zu vermeiden, sind die den Steg-
platten zugeneigten Flachen (Oberflache der Unterkonstruktion — Sparren und Pfetten,
Abdeckungen) reflektierend mit Reinaluminium-Klebeband anzulegen.

QUERPFETTENDICHTUNG

Mindestens im Traufen- und Wandbereich der Unterkonstruktion wird zwischen den
Unterprofilen die Querpfettendichtung mittig auf der Unterkonstruktion befestigt, um den
Wintergarten gegen Zugluft abzudichten. Die Querpfettendichtung ist hierzu mit einem
Klebestreifen versehen und muss zusétzlich getackert werden. Andere Damm- bzw.
Schaumstoffe sind nicht zulassig.

4. UNTERPROFIL

Die Unterprofile werden alle 25 cm mit selbsthohrenden Edelstahlschrauben 4,8 x 32 mm
mittig auf die Unterkonstruktion geschraubt. Die Unterprofile sind hierzu mit einer Bohr-
nut ausgeriistet. Die Stegplatten werden nun auf die Unterprofile aufgelegt und miissen
winkelgerecht ausgerichtet werden.

Bitte beachten Sie die notwendigen Sparrenabsténde.

ACHTUNG!

Stegplatten aus Polycarbonat: In jedem Fall darf nur die UV-geschiitzte Seite der direkten
Sonneneinstrahlung und Witterungseinfliissen ausgesetzt sein — also die Steg-platten mit
der beschrifteten/blauen Schutzfolie nach oben verlegen (siehe auch Seite 42 —
Schutzfolie)!

ACHTUNG!

Polycarbonat Stegplatten aus Acrylglas: Beidseitig UV-Schutz, aber nur einseitige
No-Drip Beschichtung — also die Stegplatten mit der beschrifteten Schutzfolie nach
oben verlegen —siehe auch Pfeilrichtung auf der Plattenldngsseite.

5. 0BERPROFIL

Die Oberprofile werden nun lose auf die Unterprofile aufgelegt. Die Oberprofile werden
mit den Unterprofilen alle 25 cm durch selbstbohrende Edelstahlschrauben 5,5 x 28 mm
miteinander verbunden. Besser ist es jedoch, selbstbohrende Edelstahlschrauben 5,5 x
85 mm fiir Holzunterkonstruktionen zu verwenden, um so eine doppelt verschraubte
Kons-truktion zu erhalten (Windlast!). Schrauben nur so weit anziehen, bis ein leichtes
Quet-schen der Abdichtscheibe durch den Schraubkopf erfolgt. Verformungen am
Schrau-benteller sind zu vermeiden! Die Schrauben miissen in einem Winkel von 90° zur
Platte installiert werden. Fiir Stahlunterkonstruktionen (bis 4 mm Stérke) werden die
Edelstahl-schrauben 5,5 x 50 mm benétigt.
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Verlegeanleitung Vorbereitung der Profilsysteme

Komplettsystem

s

KLEMMDECKEL

Um die gesamte Konstruktion optisch aufzuwerten, kann auf die jeweiligen Oberprofile
der -Klemmdeckel aufgeklickt werden.

Fiir die Randprofile kann der Klemmdeckel mit Wetterschenkel verwendet wer-den
(konstruktiver Holzschutz).

WANDANSCHLUSSPROFIL

Fiir die Abdichtung der Verglasung zur Hauswand benétigt die Konstruktion das
Wandanschlussprofil. Es wird alle 50 cm an der Hauswand verschraubt. Die Wand-
anschlussprofile sind hierzu mit einer Bohrnut ausgerdistet.

Durch die integrierte breite Gummilitze wird eine gute Dichtigkeit erzielt. Im StoBbe-

" reich der Profilsysteme muss die Gummilitze eingeschnitten werden. Bei Verwendung

des optionalen Klemmdeckels st6Bt dieser vor die Gummilitze des Wandanschlusses.
Zum optischen Abschluss des Wandanschlussprofils wird links und rechts jeweils ein
Wandanschlussprofil-Seitenteil verschraubt (= 1 Set inkl. Schrauben). Als letzter
Verarbeitungsschritt wird die Fuge zum Mauerwerk mit Silicon abgedichtet.

SCHUTZFOLIE

Die beidseitig aufgebrachte Schutzfolie wird nun komplett entfernt. Nicht abgezogene
Schutzfolie |dsst sich spater nur sehr schlecht oder gar nicht entfernen! Hierbei muss
gleichzeitig eine Kontrolle der verbauten Ware erfolgen.

UND FERTIG IST IHRE HOCHWERTIGE TERRASSENUBERDACHUNG!

Komplettsystem

Klemmdeckel
Profilabschlusswinkel
Abschlussprofil unten
Querpfettendichtung
Wandanschlussprofil
Abschlussprofil oben

Klemmdeckel

(=] ~]ofof~fe]~] -]
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Thermosystem 16 / Thermosystem 25 mm

DISTANZLEISTEN
Die PVC-Distanzleisten werden in die entsprechenden Aufnahmen am Unterprofil eingeschoben. Bei dem 3-
) - . -] teiligen (Aluminium Ober- und Unterprofil + PVC-Distanzleiste) Thermo-Verbindungsprofil wird eine PVC-
"tl: s a—‘r:/-" Distanzleiste in die mittige Aufnahme eingeschoben.
- Bei dem 4-teiligen (Aluminium Randober- und Randunterprofil + 2 x PVC-Distanzleiste) Thermo-Randprofil wird
jeweils eine PVC-Distanzleiste in die mittige Aufnahme und in die linke bzw. rechte Aufnahme eingeschoben.

PROFILABSCHLUSSWINKEL

Das Unterprofil vom Thermosystem wird um 180° gedreht und am unteren Ende mit einer Bohrung versehen.
Die Profile sind hierzu mit einer Bohrnut ausgeriistet. Bei Bedarf kann der Profilabschlusswinkel
(Bremswinkel) mit einer Zange auf die gewiinschte Lange abgekniffen werden. Nun wird der
Profilabschlusswinkel (Bremswinkel) an der unteren Profilstirnseite vor Kopf verschraubt und wieder um 180°
gedreht.

UNTERKONSTRUKTION

Bevor die Unterprofile auf der Unterkonstruktion befestigt werden ist folgendes vorzubereiten:

Um ein streifenweises Aufheizen der Stegplatten zu vermeiden, sind die den Stegplatten zugeneigten Fla-
chen (Oberflache der Unterkonstruktion — Sparren und Pfetten, Abdeckungen) reflektierend mit
Reinaluminium-Klebeband anzulegen.

QUERPFETTENDICHTUNG

Mindestens im Traufen- und Wandbereich der Unterkonstruktion wird zwischen den Unterprofilen
die Querpfettendichtung mittig auf der Unterkonstruktion befestigt, um den Wintergarten gegen Zug-
luft abzudichten. Die Querpfettendichtung ist hierzu mit einem Klebestreifen versehen und muss
zusétzlich getackert werden. Andere Ddmm- bzw. Schaumstoffe sind nicht zuldssig.

UNTERPROFIL

Die Unterprofile werden alle 25 cm mit selbstbohrenden Edelstahlschrauben 4,8 x 32 mm mittig auf die
Unterkonstruktion geschraubt. Die Unterprofile sind hierzu mit einer Bohrnut ausgeriistet.

Die Stegplatten werden nun auf die Unterprofile aufgelegt und miissen winkelgerecht ausgerichtet
werden. Bitte beachten Sie die notwendigen Sparrenabsténde.

ACHTUNG!
Stegplatten in jedem Fall mit der UV-geschiitzten Seite nach oben verlegen.
4 OBERPROFIL
4 Die Oberprofile werden mit den PVC-Distanzleisten alle 25 cm durch Edelstahlschrauben 5,5 x 28 mm mit-
A RK einander verbunden. Bei Verwendung des Aluminium-Thermosystems als Terrasseniiberdachung (kalte
[t Lésung) ist es jedoch besser Edelstahlschrauben 5,5 x 85 mm fiir Holzunterkonstruktionen zu verwenden,
B S um so eine doppelt verschraubte Konstruktion zu erhalten (Windlast!). Schrauben nur so weit anziehen, bis

4 einleichtes Quetschen der Abdichtscheibe durch den Schraubkopf erfolgt. Verformungen am Schrauben-
« teller vermeiden! Die Schrauben miissen in einem Winkel von 90° zur Platte installiert werden. Fiir Stahl-
unterkonstruktionen (bis 4 mm Stérke) werden die Edelstahlschrauben 5,5 x 50 mm bendtigt.

KLEMMDECKEL

Um die gesamte Konstruktion optisch aufzuwerten, kann auf die jeweiligen Oberprofile der Klemmdeckel
aufgeklickt werden (siehe auch Seite 45 — Skizze 1 und 2). Fiir die Randprofile kann der Klemmdeckel mit
Wetterschenkel verwendet werden (konstruktiver Holzschutz).

WANDANSCHLUSSPROFIL

Fiir die Abdichtung der Verglasung zur Hauswand bendétigt die Konstruktion das Wandanschlussprofil. Es
wird alle 50 cm an der Hauswand verschraubt. Die Wandanschlussprofile sind hierzu mit einer Bohrnut
ausgerdstet.

Durch die integrierte breite Gummilitze wird eine gute Dichtigkeit erzielt. Im StoRbereich der Profilsysteme
muss die Gummilitze eingeschnitten werden. Bei Verwendung des optionalen Klemmdeckels stoRt dieser
vor die Gummilitze des Wandanschlusses. Zum optischen Abschluss des Wandanschlussprofils wird links
und rechts jeweils ein Wandanschlussprofil-Seitenteil verschraubt (= 1 Set inkl. Schrauben). Als letzter
Verarbeitungsschritt wird die Fuge zum Mauerwerk mit Silicon abgedichtet.

UND FERTIG IST IHRE HOCHWERTIGE TERRASSENUBERDACHUNG!
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Kombinationssystem
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UNTERKONSTRUKTION

Bevor das Weichgummiprofilband auf der Unterkonstruktion befestigt wird ist folgendes vorzubereiten: Um
ein streifenweises Aufheizen der Stegplatten zu vermeiden, sind die den Stegplatten zugeneigten Flachen
(Oberflache der Unterkonstruktion — Sparren und Pfetten, Abdeckungen) reflektierend mit Reinaluminium-
Klebeband anzulegen.

QUERPFETTENDICHTUNG

Mindestens im Traufen- und Wandbereich der Unterkonstruktion wird zwischen den
Weichgummiprofil-béndern die Querpfettendichtung mittig auf der Unterkonstruktion befestigt, um den
Wintergarten gegen Zugluft abzudichten. Die Querpfettendichtung ist hierzu mit einem Klebestreifen
versehen und muss zusétzlich getackert werden. Andere Ddmm- bzw. Schaumstoffe sind nicht zuléssig.

WEICHGUMMIPROFILBAND

Das Weichgummiprofilband wird mittig auf die Unterkonstruktion geklebt. Es ist hierzu an der Unterseite
mit einem Klebestreifen versehen.

Die Stegplatten werden nun auf die Weichgummiprofilbdnder aufgelegt und miissen winkelgerecht
ausgerichtet werden. Bitte beachten Sie die notwendigen Sparrenabsténde.

ACHTUNG!

Polycarbonat Stegplatten: In jedem Fall darf nur die UV-geschiitzte Seite der direkten Sonnen-einstrahlung
und Witterungseinfliissen ausgesetzt sein — also die Stegplatten mit der beschrifteten/blauen
Schutzfolie nach oben verlegen!

ACHTUNG!
Acryl Stegplatten: Beidseitig UV-Schutz, aber nur einseitige No-Drip Beschichtung — also die Stegplatten
mit der beschrifteten Schutzfolie nach oben verlegen —siehe auch Pfeilrichtung auf der Plattenlangsseite.

OBERPROFIL + PROFILABSCHLUSSWINKEL

Die Oberprofile werden nun mittig auf das Weichgummiprofilband aufgelegt und mit selbstbohrenden
Edel-stahlschrauben 5,5 x 85 mm fiir Holzunterkonstruktionen mittig auf die Unterkonstruktion geschraubt.
Schrauben nur so weit anziehen, bis eifeichtes Quetschen der Abdichtscheibe durch den Schraubkopf
erfolgt. Verformungen am Schraubenteller sind zu vermeiden! Die Schrauben miissen in einem Winkel von
90° zur Platte installiert werden. Fiir Stahlunterkonstruktionen (bis 4 mm Stérke) werden die Edelstahl-
schrauben 5,5 x 50 mm benétigt.

Bei Bedarf kann der Profilabschlusswinkel (Bremswinkel) mit einer Zange auf die gewiinschte Lange
abgekniffen werden. Nun wird der Profilabschlusswinkel (Bremswinkel) an der unteren Profilstirnseite
vor Kopf verschraubt. Bei Verwendung des Klemmdeckels wird der Profilabschlusswinkel auf dem
Klemmdeckel geschraubt.

KLEMMDECKEL

Um die gesamte Konstruktion optisch aufzuwerten, kann auf die jeweiligen Oberprofile der Klemm-deckel
aufgeklickt. Fiir die Randprofile kann der Klemmdeckel mit Wetterschenkel verwendet werden
(konstruktiver Holzschutz).

WANDANSCHLUSSPROFIL

Fiir die Abdichtung der Verglasung zur Hauswand benétigt die Konstruktion das Wandanschlussprofil. Es
wird alle 50 cm an der Hauswand verschraubt. Die Wandanschlussprofile sind hierzu mit einer Bohrnut
ausgeriistet.

Durch die integrierte breite Gummilitze wird eine gute Dichtigkeit erzielt. Im StoBbereich der Profilsysteme
muss die Gummilitze eingeschnitten werden. Bei Verwendung des optionalen Klemmdeckels st6Rt dieser vor
die Gummilitze des Wandanschlusses. Zum optischen Abschluss des Wandanschlussprofils wird links
und rechts jeweils ein Wandanschlussprofil-Seitenteil verschraubt (= 1 Setinkl. Schrauben). Als letzter
Verarbeitungsschritt wird die Fuge zum Mauerwerk mit Silicon abgedichtet.

UND FERTIG IST IHRE HOCHWERTIGE TERRASSENUBERDACHUNG!



