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VERSAND

Verlegeanleitung Spundwande

LAGERUNG

ACHTUNG - Hitzestau und Nasse vermeiden! Die Platten
diirfen im Stapel nicht dem Sonnenlicht und der Feuchtig-
keit ausgesetzt werden. Fiir daraus resultierende Schaden
ibernehmen wir keine Haftung.

Die Platten auf ebener, nicht aufgeheizter Unterlage lagern
und mit licht- und wasserundurchléssigen, hellen Planen
abdecken, um Verformungen/Verfarbungen und Rissbildung
durch den Wéarmestau zwischen den Platten zu verhindern.

BOHREN

Alle Befestigungslécher miissen eine Bohrweite aufweisen,
die bei Platten von bis zu 3 m Ldnge 3 mm tiber dem Durch-
messer des Schraubenschaftes liegt. Bei langeren Platten
muss die Bohrweite fiir jeden zusétzlichen Meter Lange
1 mm groBer sein. Wir empfehlen den Kegel- bzw.
Stufenbohrer.

SAGEN

Die Platten lassen sich leicht zuschneiden, ent-

weder mit einer Handsége mit feiner Zahnung oder mit einer
elektrischen Sége (Geschwindigkeit 2.500 Umdr./Min.).

PFETTENABSTAND (BELASTUNG 75 KG/M?)*

130/30 s 110cm 130 cm
177/51 £ 138cm 158 cm
K70/18-S76/18 = 80cm 100 cm

PFETTENABSTAND (BELASTUNG 75 KG/M?) *

K 76/18 80 cm 100 cm
S76/18 80 cm 100 cm
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BEFESTIGUNG

Platten seitlich ibereinander legen. Seiteniiberlappungen
immer an der dem Wind abgekehrten Seite. Anzahl der
Befestigungen: Jede 2. Welle. In Gebieten mit feuchter
Witterung sollte die Seiteniiberlappung 2 Wellen betragen.
Langsiiberlappungen miissen mindestens 150 mm betra-
gen. Platten auf gleichmdRige Auflage der Profilierung
an Pfetten und Riegeln kontrollieren — gegebenenfalls
nachjustieren. Bei der Befestigung empfehlen wir Spen-
glerschrauben V2A und entsprechende Abstandhalter.
Schrauben nur so weit anziehen, bis ein leichtes Quet-
schen der Abdichtscheibe durch den Schraubkopf er-
folgt. Verformungen am Schraubenteller vermeiden! Die
Schrauben miissen in einem Winkel von 90° zur Platte
installiert werden.

Hauptrichtung von Wind und Regen

Einbaurichtung

DACH:

Abstandhalter
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ANSTRICH DER UNTERKONSTRUKTION

Der Anstrich der Unterkonstruktion sollte gut abliiften, da
Losungsmitteldampfe Beschéddigungen an den Platten her-
vorrufen kénnen. Konstruktionselemente, die nach oben
gegen die Platte zeigen, hell streichen (Dispersionsfarbe)
oder mit Alufolie abkleben. Uber naturbelassenen Teilen
entstehen Warmestaus, die zu Verformungen/Verfarbungen
und Rissbildungen in den Platten fiihren kdnnen.

BESONDERER HINWEIS

Die Platten sowie Rollenware

diirfen in keinem Fall als Zwischendecken ver-

wendet werden, wenn nicht ein Abstand von mindestens
40 cm gegeben ist. Der sonst entstehende Wéarmestau
kann aufgrund des starken Temperaturanstieges das Ma-
terial zum reilen, verformen oder verfarben beeintrach-
tigen. Desweiteren keine Warmeisolierung unterhalb
des Materials anbringen oder die Platten auf eine durch-
gehende Unterkonstruktion (z. B. Verschalung/Decke)
montieren. Eine ausreichende Beliiftung des Objektes ist
unbedingt erforderlich. Innenrollos sollten auf der Ober-
flaiche weil oder silber sein und mindestens 12 cm Plat-
tenabstand haben. Um Uberhitzung zu vermeiden miissen
die Objekte von mindestens 2 Seiten frei beliiftet sein. Die
Verarbeitungstemperatur darf bei Platten 5° C

nicht unterschreiten.

PHYSIKALISCHE EIGENSCHAFTEN

Lichtdurchlassigkeit: ca. 85%
Durchschnittliche Dichte: 1,32 g/cm®
Ausdehnungskoeffizient je m und °C: 0,07 bis 0,08 mm
Warmeleitfahigkeit in Kcal/m.h. °C: 0,14

Fiir die Platten sollen die
kontinuierlichen Gebrauchstemperaturen
nicht iiber 60° C liegen.

Temperaturverhalten:

Toleranzen:

Lange: bei Platten unter 5 m: +/- 10 mm
bei Platten iiber 5m: +/- 15 mm

Breite: +5mm

Starke: +0,2mm
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’/Breite der Uberlappung

DACHNEIGUNG

Die Dachneigung darf 5° nicht unterschreiten! Bei 10°
Dachneigung ist der Selbstreinigungseffekt gréRtenteils
gewahrleistet.

BEGEHEN

Fiir Ihre Sicherheit und gegen Schiaden an den Wellplatten
ist das Begehen nur auf Holzbohlen o. &. erlaubt, die vor-
zugsweise (iber den tragenden Elementen der Holzkon-
struktion platziert sein sollten. An steilem Gefélle werden
festgebundene, gepolsterte Leitern oder Geriiste bendtigt.

ALLGEMEINES

Durch Ausdehnung der Platten kénnen Knackgerdusche
entstehen. Durch den Einsatz von unterschiedlichen Roh-
stoffen kdnnen bei einzelnen Kommissionen Farbabwei-
chungen auftreten. Sdmtliche Abdichtungsmaterialien
miissen PVC/PC-vertrdglich sein. Leichte Einschliisse
und schwarze Stippen in den Platten sind produktions-
technisch bedingt und stellen keinen Reklamationsan-
spruch dar.

ANMERKUNG

Die Angaben dieser Druckschrift entsprechen bestem
Wissen und Gewissen, miissen aber fiir uns unverbindlich
bleiben. Die Verantwortung fiir die Bauausfiihrung nach
den geltenden Bauvorschriften tragt der Bauherr.




